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Méiico, DF., 15 de mayo de 2002.
‘Namero do Rof, - 01LF0435

Ing. Armando Arias Aguas.
Reprosentante Auorizado.

naituto Medcano del Comento y def Concrlo, AC,
Laboratrio o Cemento  do Concret,
‘Gonstiucion No. 50, Col. Escandon,

GP. 11800, México, DF.

Presente

Hago referencia a su solitud do renovacion como laboraloro de pruebas en la rama do
consiruccién, ingresada a osta enlidad el 29 de noviembre de 2001, de conformidad con fa
orma mexicana NMX-EC-17025-1MNC-2000 "Requisilos generales para fa compatencia e Jos
aboraloros de ensayo y de calbracién

Sobre el partcular, y con fundamento en [0 dispuesio en 105 artiulos 68, 69, 70, 70-C y 81 de
a Ley Federal sabre Melrologia y Normalizacion, lercer transitrio del decreto por ol quo so
roforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia Ley Federal sobre Melrologia y
Normalzacién, publicado ol 20 do mayo de 1997 en ol Diario Oficial d ia Federacion y el ofico
No. 100.98.00654 de focha 10 do diciembro do 1998 por medio del cusl se auloriza la
operacién do a entidad mexicana do creditacién, a.c. (oma), publicado en ef Diario Oficial de
a Federacion da fecha 16 de enero de 1999, y previo dictamen (cnico favorabie, emitdo por ef
comité de evaluacién do laboralorios de prueba, la ontidad mexicana do acreditacién, ac.
expide la presents;

Renovacion No. C-053-039/02, como faboraloro de pruebas, Unicamante on las pruebas
desciitas on el presente documeno;

Conereto
Worma yio fiétodo.
Prueba do Reforoncia Signatarios

Tndusia de Ta_ Constueaion -Concrelo
3 1 NMX.C-161-1997-ONNCCE 1y2
Tndustia do 1 Constcion “Conerolo:
Osterminacion  del Revenimionto  cel|  NMX.C-156-1997-ONNCCE y2
Concreto Fresco.
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Namero do Ref. : 01LP030

Norma yio Wétode
Pruoba orma dio hétoc Signatarios.
Tndusia 48 Ta Consinican Conciaio:
Doterminacion de la masa uniaria, GAlculo| o 6 o cee oo 1y2

Gl rendimienta 3y conenido de ave ol
concrio (tsco o o mélodd grsvimétic
isiia de 1s Consrucaon, Concrolo
Elaoratién y Curado an o Laboratord 0| NMX.G-155-1585 y2
Cpeciaonod.

néustiado & CormuedGn Corielo
Ciloacon y Cumdo en Ot da|  NMKC.160-1987 2
Escocinanss ds Concot.

ot 13 Constusen Concais|
Colorminacén o ia Resislanca 8 Ia| NMX.COBIOST.ONNCCE | 1y2
Cartgrosio de Cingros o Concree,

i do fa_ Consiricson. -Concilo-
Deisminacién del conondo do are dol|  NAX.C-1S7-1987 12
concres resco po o mélodo de prosen

insctis do 1a Consrucaen -Concdio
sometido a compresion- Delerminacion del

e Somprest Delanactn 6| N .126-1907.0MNCCE | 12
de Poisen,

nusia da la Constrccion -Concrelo-
Vbtencitn y prueba de corazones y vigas| NMX-C-169-1997-ONNCCE 1y2
exriton 63 concelo anausosi.

i3 G Gonsiicaion - Conieio -
cininacion do a esisiensa o b fexion
|Gzl oncreto usando una viga simple con) NMXC-191-1986. 12
20 0 s orcios gl it

indusiia o 1a Consiucedn Gonei

Determinacion del indica do tabote
e e e de NMX-C-192-1997-ONNCCE 1y2
osclerématro,

indusiria_do Ta Consiniecion ~Concroto-

Ootominacién do Ta velocidad de puiso - NMXCC275-1985 1yz

hiétods do utrasonido,
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Agregados

Namero de Ret.: 01LP0430

Pruba

Warma yio Mitodo
do Roferencia.

Signatarios.

ndstia do la Consiruccion -Agregados-
Huostreo.

NMX.C-030-1997-ONNCCE

1y2

Tndusivia ds T Gonsinicadn Agiegados.
Fieduccién do las muostias do agregados
obienidas en el campo, ol tamaio
|euerido para tas pruebas.

NAX-C-170-1997-ONNCCE

vz

rustia do la Constuccion -Agregados-
ivasa valumérica. Método de prueba.

NUIX.C-073-1990

1y2

indusira e la Constuccion -Agragados.
pera concreto- Andisis. granulometico.
Método de prueba.

NMX.C-077-1997-ONNCCE

1y2

ndusira de Ta Consirucodn -Agregados
para concreto- Particulas més finas que Ja
ciba F 0075 (No. 200) por medio de
avado, Mélodo de prucba.

NMX.C-084-100

vz

Incusica do ia Conslrucodn -Agiogados-
Oeterminacion de impurezas orgdnicas en
ol agregado fino.

NMX.C-088-1997-ONNCCE

152

industia do 1a Gonslruccion -Agregados-
Deierminacion do la masa especiica y
bsorsion de agua del agregada gruoso.

NMX.C-164-1985

1y2

st do fa Consiruccidn -Agrogados|
Haca ecpociica  sbsorcén do s oo
agregada fino. Método de prueba.

NMXC-165-1084

1y2

Tndusia de 1a Constricaion -AGregados.
Cortenido totalde humedad por secado.
Método de prueba.

NIX.C-166-1090

1y2
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Profabricados

Prucba

Norma ylo Motodo
do Referencia

ndisia 06 Ta Consiniccion -Ladiios-
Bloques y adoquines de concreto.
Resistencia o la compresidn. Método de,
oveba.

NAX-C-096-1983

Indusiria d Ta Conatrucdn Concieio-
Bioquas, ladlos o tabiques y tabicones do,
concreio- Delerminacién de la absorcién

NMX-C-037-1986

1y2z

de aqua
Deterinacibn do lasdimensiones de.
adios y blogues para a consiruccion.

NAXCC-038-1874

12

Industria para fa construceibn  concrelo -
Adoquines para uso en pavimentos.

NMX-C-314-1888

1y2

Ceomento

Pruoba

Rorma yio Mdtodo
do Reforencia

Signatarios.

dasiia 6e Ta Consiruedtn — igiodo del
rooba pora la delerminacién de la finura
e comantantes fidtaulcas mediante ol

NMX.C-046-1997-ONNGCE

3ya

lianz ro. 130 m
wiia e T8 Consiiuaen
Dotwrminacion do la_finuca de los
comentantes nidrdulcos  (Mélodo  de
pomeablidad al aire)

NMIXC-056-1997 ONNCCE.

aye

Industia do la Construccién —Comentantss|
Hidriuficos.  Dolerminacion  de  fa
consistencia normal.

NMX.C-057-1997-ONNCCE

3y4

Aélodo do prueba para_detervinar el
lierpo de fraguado en _cementantes
idrauicos (Método de Gilmore)

NADX-C-058-1967

ays

Indusia  de  la  Constmcdbn,
Octerminacion del tiempo de fraguado de
cermentantes hidrauicos (Método do Vicat)

NMX-C-059-1997-ONNGCE

ays

Pignatonr
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Namero de Ref.: 01LP0430

Prucba

Norma yio Wétodo
do Referoncia

Signatarios

Industia de la Consinuccion -Cementanies.
idrbulcos: Delerminacion a 13 compresion
e comentantes hidrduicos.

NMXC-061-1976

3yt

Indusira do la_Consirucién. Método de|
prueba para delerminar la sanidad de,
comentantes hidraulcos.

NAX-C-062-1997-ONNCCE.

aye

ndastia de 18 ConsiiucaGn “Camentantes
Hidrauicos Determinacién del fraguado
oo el cemento Porand. Método de,
pasta.

NMX-C-132-1967-ONNCCE.

3y4

Indusifs da 18 Constucion -Camentanies
Fidcaulizos- Método de prueba para fa
detecrinacion_del peso especifico de
comeriantes hideiuicos.

NMX.C-152-1997-ONNCCE

aya

Datorrminacion del calor de hidratacion.

NVIX-C-151-2001-ONNCCE

3y4

Wodero  de Comenlo Porfand
Detorminacién do fa expansion potencial
debido a la accibn de sulfatos.

NMX.C-135-ONNCCE-2001

3y4

Datarminacion de la reaciidad potencial
o los agregados con los dlcalls del
comeri por medio de barras de mortero

NIX.C-180-ONNCCE-2001

3ya

Determinacion de la aciidad hidréulica de
los_adiciones con cemento  portiand
ordinario.

NMX.C-273-ONNCCE-2001

3y4

Camtio de longiud de morteros de
amentos.

VK. C-415-ONNCCE-2001

3y4
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Nimero de Rel.: 01LP0438

Paneios
- ‘WNarrva y/o Méiodo. N
Prueba do Rofarencia Signatark
Irdustia de 1a construccion — Panoles paral
uo ectiuciural on muros, fochos y| NMX-C-405-199T-ONNCCE 12
rirepiso:.

Signatados Autorizados:

1. tag. fsmando Arias Aguas.
2. g, Mario Alberto Heméndez Hemandez,
3. Ing. David Lopez Morales.

4. S, Algjandeo Wbarea Barrientos.

L5 uigencis de 1 presante renavacion sard do cualso aos a partir del 08 de mayo do 2002y su
valdoz .eda sujta  las evaluaciones que las dopendencias competentes o la enidad
mosicana da acrodilacibn, a.c. fealicen, 3 fin de constatar que el aboratorio de prusbas en su
estructera y funcionamients, cumple cabaimente con [as disposiciones de 1 Ley Fedoral sobre.
Matroiugia y Normalizaciéen y fos ordanamientos ue derivan de ofa.

ot iascrenar, quo las actvidades que s desarroflen con mofivo de fa presonte acrediacisn.
Jdabcrin sjustarse puniualmenle a los requerimienlos que exige la Loy Federal sobre
Melreiogia'y Normalizacion, fas reglas, procedimiontos y mé(odos que se establezcan en fas
formas oficiales mexicanas, fas normas mexicanas y en su defecto las intemacionales, @ o
Sonlraro; pueden incurrr en fas sanciones Gue expresaments se consignan en dicha ley, as
como tarmbién en s procadimientos aplicabies de ia entidad mexicana de crediacion, a.c.
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Finzimento, o comento que para evaluar ta canformidad de las normas oficiales mexicanas, o5
necesaiio cbtener fa aprobacian de la dependencia compelente en los términas de los arliculos
38, fraccibn V1, 70 y 83 de Ia itad Ley Federal sobre Metrlogia y Normaizacitn.

Atentamente

%
 Ejechiiva
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— INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO
( Y DEL CONCRETO, A.C.

LABORATORIO DE CEMENTO Y DE CONCRETO

‘ConsTuCIO No. 50, ESCADON
11800. México, DF.

2" Como Laboratorio de Prucbas de acuerdo a los

' requisitos establecidos en la Norma Mexicana

r | NMX-EC-17025-IMNC-2000 para las actividades
de evaluacién de la conformidad en la rama:

CONSTRUCCION*

v Venamlemo @Qﬂﬁdé} 1 (J

o ¥
[t uanio Cervantes My Sﬁ“gig
nto
Comité de Evaluacién de Laboratorios Oirectora Hjecutivajde grma,.c.

de Pruba do oma, a.c.

*Elprosents documestouoteas vllds s o amexs thcaco cotasponieat * ILPOHI)




